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Vorbeugender Abwehrender i

BAULICHER BRANDSCHUTZ

Brandschutz vs‘/,> Brandschutz YA Brandabschnitte, Schottungen etc.
@ (Feuerwehr)
: TECHNISCHER BRANDSCHUTZ
— Baulich BF (gerutsfeuerwenn) Brandmelde- und Léschanlagen etc.
—» Technisch BTF (Betriebsfeuerwehr)
N isatorisch FE ORGANSATORISCHER BS
rganisatorisc (Freiwillige Feuerwehr) Brandschutzbeauftragte, BS-Plane etc.
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Feuerwehren Bauwerk & Inneneinrichtung
BERUFSFEUERWEHREN (6) Brandverhalten Brandverhalten

Wien, Graz. Linz, Salzburg, Innsbruck,
Klagenfurt

BETRIEBSFEUERWEHREN
313 in Osterreich

FREIWILLIGE FEUERWEHREN

4.472 in Osterreich

des Bauwerks der Inneneinrichtung

== 345.431 Mitglieder (Stand 2021),

davon 28.107 Frauen (8,1 %) Gesetzlich und normativ

Gesetzlich und normativ

Quelle: Jahrbuch der
Osterr. Feuerwehren 2022

© by Dr. Otto Widetschek, Graz

gut geregelt! schlecht abgedeckt!
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Gebaude- und Inhaltsrisiko

Risiko

A 4 A 4
Menschen _ _  Lagerun-
erate gen
Maschinen
[= 1
HiH 1e

Gebaude

© by Dr. Otto Widetschek, Gra:
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Risikofeld und Restrisiko
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Rigigofeld

Regtrigigo

Keine MaR-
nahmen

© by Dr. Otto Widetschek, Graz

a3 Gebauderisiko »
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Abdeckung des Risikos Baustoffe und Bauteile

Giitezeichen (GZ)

Brandschutzmanagement (BM)

(7]
(/]
[}
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Betriebsfeuerwehr (BTF)

Friihwarn- und
automatische
Loschanlage

(Doppelschutz)

Automatische
Loschanlage
(EAL, SPA)

Betriebsbrandschutz (BBS), Rauch- und
Warmeabzug (RWA), Brandabschnitte (BA)

Keine MaR- Frithwarn-
nahmen anlage (BMA)

(IS'W Inhaltsrisiko » GROSS

a3\l Gebauderisiko »

LEGENDE:
BA = Brandabschnitt

RWA = Rauch- und
Warmeabzug

BBS = Betriebsbrand-
schutz

BMA = Brandmeldeanlage

SPA = Sprinkleranlage
BTF = Betriebsfeuerwehr

BM = Brandschutz-
management

GZ = Giitezeichen

owid

Baustoffe

BAUPRODUKTE

Bauteil

Wand

© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Bauprodukte im Feuer Klassifizierung

Feuersprung
Flashover

Entstehungs-
brand

E

Schwel-
brand

Temperatur »

0

j Baustoffverhalten Bauteilverhalten

Baustoffverhalten Bauteilverhalten

Losch-
phase

& =

© by Dr. Otto Widetschek, Graz

Zeit/Raum »

owid

Die Anforderungen an die verwendeten Materialien
werden durch die GroRe des Bauwerks, seine Brandlast
und die Gebdaudenutzung bestimmt!

Gebéaudeklassen
(nach OIB-Richtlinien):
GK1 bis GK5, Hochhauser

Gebaude
Feuerwiderstand
Konstruktionen (Brandabschottung):
(Bauteile) R,E,LM
Beitrag zum Brand
Materialien (Euroklassen):
(Baustoffe) A1,A2,B,C,D,E F

© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Bauprodukte — Eigenschaften EN 13501 Klassifikation

BAUPRODUKTE Teil 1: Brandverhalten von Bauprodukten
: Baustoffen
Baustoffe  [Rmmmb o ’
Teil 2: Feuerwiderstand von Bauprodukten
(Bauarten), mit Ausnahme von
Brennbarkeit Feuerwider- Liftungsanlagen
Entziindbar- stand in Min. Teil 3: Feuerwiderstand an Bauteilen von
C> keit nach haustechnischen Anlagen
ONORM )
Beitrag zum Teil 4: Feuerwiderstand von Anlagen zur
Brand nach Rauchfreihaltung
=0 BT Teil 5: Bedachungen bei Feuer von auBen
© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid © by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Prifung in einer Priifanstalt Prufanstalten in Osterreich
ALLE
— brandschutztechnisch
i aed verwendeten Produkte,

Materialien und
Konstruktionen miissen
geprift werden!

mag M
! h

Priifzeugnisse (Priifbe-
richt und Klassifi-

bifﬁ%titut fur Brandschutz
zierungsbericht) sind

technik und Sicher-

ﬂ"i-‘m

‘ jedenfalls vorzulegen. forschung, Linz
—— © by Dr. Otto Widetschek, Graz owid Foto- MASSUIEN
15
Produkt der Prufung? Prufung & Klassifizierung
— - Beispiel v
Priifbericht Klassifizierungs-| | | .. et
(Bestatigung der bericht
Priifung) (Details)

»,Das Priifzeugnis gilt zunachst vier Jahre und
kann um jeweils zwei Jahre verlangert werden.”

Europaisch KEINE Gutachten mehr, sobald
CE-Kennzeichnung!

© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid

17

18




11.12.2022

autorisierten Priifstellen
mit normierten Priifanlagen

EU-Bauprodukten-Verordnung Nr. 305/2011 EU-weite Prufung in

Harmonisierte Europaische Normen

im Bereich der Bauprodukte
(Priifung, CE-Kennzeichnung etc.)

© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid © by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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caustotte i

Einteilung nach ,,Entztiindbarkeit“, B 3800-1

(Verwendung der Begriffe weiterhin géngig)
/ Europiische Bau- Qualmbildung
\ produktverordnung
N A, B1/B2/B3| Q1/Q2/Q3 | Tr1/Tr2/Tr3 |
UA-Kennzeichen CE-Kennzeichen 1 @ 1

Zulassung VOf.l .GesetZIIChe -~ michtbrennbar o1 schwach Tr1 .. nicht tropfend
Bau__produkten in Mindestanforde- .. schwer brennbar qualmend Tr2 . tropfend
Osterreich rungen in der EG .. normal brennbar [Q2. normal qualmend| Tr3 .. Ziindend
(Zwischenldsung) (Confomité Européenne) .. leicht brennbar  [@3% Starkiqualmend tropfend
© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid © by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Baustoffe (neu) Qualm- und Tropfenbildung

Einteilung nach ,,Beitrag zum Brand*, Einteilung nach ,,Beitrag zum Brand“
EUROKLASSEN nach EN 13501-1 EUROKLASSEN nach EN 13501-1
Qualmbildung Tropfenbildung
A1/A2... B/C/DI/EJF...
| AMA2.., | BICIDEEF..,  stis2s3..., || doidd2.., |
A1/A2 kein Beitrag zum Brand
B sehr begrenzter Beitrag zum Brand @ 1
C begrenzter Beitrag zum Brand
D hinnehmbarer Beitrag zum Brand ... schwach qualmend do ... nicht tropfend
E hinnehmbares Brandverhalten ... normal qualmend d1 ... tropfend
F keine Leistung (im Hinblick auf ... stark qualmend d2 ... ziindend tropfend
Flammwidrigkeit) feststellbar | © by Dr. Otto Widetschek. Graz owid
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Euroklassen (EN 13501-1) Euroklassen (Beispiele)

A1  kein Beitrag zum Brand

Schema Euroklasse  Beispiel
H H A1, A2 Steinwolle, Gipskartonplatte
A2 keln Beltrag zum Brand B Beschichtete Gipskartonplatte
. %z (o3 Gipskartonplatte mit Tapete
B sehr begrenzter Beitrag zum Brand ATIN, D o
= ?'9 E Feuerhemmendes EPS
C begrenzter Beitrag zum Brand 2 A2 9%‘ F Nicht gepriifte Materialien, EPS
. . % sis2s3 BJ|5
D hinnehmbarer Beitrag zum Brand £ e ol
E hinnehmbares Brandverhalten 3 b I
F keine Leistung (im Hinblick auf N 22 E
Flammwidrigkeit) feststellbar F Brennbar
© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid © by Dr. Otto Widetschek, Graz owid

Aquivalenztabelle Holz/Holzwerkstoffe

R Ilgemeln - » brennbarer Baustoff bestenfalls B (EN)
ahleln e » Tragfahigkeit liber bestimmte Zeit gegeben
B 3800-1 EN 13501-1
A A1l Wie wird der Baustoff zur
A2 Konstruktion?
B1 B » Uberdimensionierung der
C Konstruktion
B2 D » Abbrandgeschwindigkeit nach
E ONORM
B3 E » Verkleidungen (Ertiichtigung)
© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid © by Dr. Otto Widetschek, Graz, owid
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nach der alten ONORM B 3800-4 » nicht brennbar (A1)

» kritische Tempe-
ratur um 500 °C

» zwischen
0,5 und 2,0 mm/min,
je nach Holzart und

» ungeschiitzt nicht
brauchbar

Wie wird der Baustoff zur Konstruktion?

Verarbeitung .
» Verputze, Verkleidungen, etc. nach
ONORM B 3800-4 alt
Holz )
» Ertlichtigung nach ONORM EN 13381
© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid © by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Festigkeitsverlust (Stahl) Aufriustung von Stahl

10 Beschichtung -
mit gepriiften Brand- [<=
schutzlacken

P
¥

£
[

www.bauforumstahl.de

S
o

i,

www.prezzi.at

£
(¥

Bekleidung
mit gepriiften Materialien
(Brandschutzplatten)

Festigkeitsverhéltnis c/c, »
o
=

o

0 100 200 300 400 500 600 700 800
© by Dr. Otto Widetschek, Graz Temperatur in °C » owid © by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Ertiichtigung nach
EN 13381 ist méglich

]

» nicht brennbar (A1)

» schmilzt zwischen
900 und 1.100 °C

» Gefahr der Splitterbil-
dung (bei Flashover)

» Einfaches Glas

Betoniiberdeckung: _ Nicht als
2,5¢cm /3,0cm / 6,0cm ARUCLUCCCUR ) Brandabschluss
(R60) (R90) (R 180) [ » Sicherheitsglas verwendbar!
© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid © by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Glas: Rauch- und Brandschutz ,»Glas-Sandwich*

» Einfaches Glas, Thermo- Brandverhalten: Glasplatte zerbricht, Gel schaumt bei
glas (ungeeignet) etwa 120 °C auf, Hitze und Strahlung werden absorbiert!

» Rauchschutzverglasung Endothern
reagierendes Gel

(fr. G-Verglasung fiir =
»R“-Konstuktionen)

=) E 30

Floatglas-
tafeln

Mehrschichtiger Glasaufbau:

: E: gg 82 22; Brandschutzverglasung:

Brand \
VEI90 64mm) = E| 30 bis EI 90 ﬁ“&‘.’:ﬁ&'}i."e

© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid © by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Priufung einer Glastire (1) Prufung einer Glasture (2)

Quelle: Promat - * Quelle: Promat

uelle: Promat

Priufung einer Glastire (5)

Hotelbrand
¥l »Am Augarten®, Wien (1979) [

.- 2 : © by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Kunststoffe (PVC-Kabel) Priifung: EURO-Klassen (1)

Nichtbrennbarkeits(ISO)ofen:
Bei 750 Grad darf der Probekérper nur
begrenzt Warme freisetzen (A1, A2).

Single Burning Item Test (SBI):
Brandverhalten von Baustoffen auf
mittlerem Beanspruchungsniveau, das
der Entziindung durch einen brennbaren

» schwer brennbar (B, C) » mit Stii.tzfeuer Brand-
ausbreitung nach

» ziindend-tropfend (d2) oben Papierkorb entspricht (A2, B, C, D).
© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid Quelle: BAM, Berlin © by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Priufung: EURO-Klassen (2) Priufung: EURO-Klassen (3)

Brennkasten: —
Priifung der Entziindbarkeit (B, C,
D, E) und des Abtropfverhaltens
(d0, d1 und d2).

Blahdruckmessgerit:
~ Messung der Expansion

# von dammschichtbildenden
Baustoffen.

DIN-Rohr (XP2-Kammer):
Messung der Rauchentwicklung
(s1, s2 und s3) unter
Verschwelungs-bedingungen.

Quelle: BAM, Berlin © by Dr. Otto Widetschek, Graz owid Quelle: BAM, Berlin © by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Prufnormen: Baustoffe

Einige Beispiele: Prif-Hauptkriterien

Tragfahigkeit

Merkregel:
Aus F wird REI!

(R = Résistance)

ENISO 1182 |Nichtbrennbarkeitspriifung
ENISO 1716 |Bestimmung des Warmepotentials

EN ISO 9239-1 |Bodenbeldge — Priifung mit Strahler Raum-
EN ISO 11925-2 | Priifung der Entziindbarkeit bei abschluss
direkter Flammeneinwirkung (E = Etangeité)
EN 13238 Konditionierung und Auswahl der Waérme-
Tragerplatten dammung

(I = Isolation)

EN 13823 SBI-Test (,,Single burning item*)

© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid © by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Einheitstemperaturkurve (ETK) Raumabschluss (E)

1200
An brandabgekehrter Seite:
2 1000
O 800 .
§= » kein Feuer
5 600 i
2 » kein Rauch
G 400 .
g. » kein brenn- /’
(200 bares Gas fﬂ
0 30 60 920 120 150 180 210 u
Branddauer in Minuten » ——
© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid © by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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ttebauséh _
i Temperatur-

anstieg:

» max. 140 °C

im Mittel

» max. 180 °C
in jedem
Punkt

‘6uerlle: rﬁ!ﬁ.ﬁ

jdetschek, Graz v s © by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Priufung: Feuerwiderstand (1)

Nicht bestanden!

i

Wandpriifofen:

Priifung des Brandverhaltens
von Feuerschutzabschliissen,
Brandschutzverglasungen und
nichttragenden Wénden.

© by Dr. Otto'Widetschek, Graz Quelle: BAM, Berlin © by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Stiitzenprifofen:

Priifung von Stiitzen in OriginalgroRe
unter mechanischer Belastung (nach
EN 1363-01).

Deckenpriifofen:

Priifung von Einfelddecken,
Unterdecken, Unterziigen und
Trégern (nach EN 1363-01).

Quelle: BAM, Berlin © by Dr. Otto Widetschek, Graz owid

Prifung: Feuerwiderstand (2) Prifnormen: Bauteile

11.12.2022

Einige Beispiele:

Normenserie Feuerwiderstandspriifungen

EN 1363-1/2/3 | Feuerwiderstandspriifungen —
(1) Aligemeine Anforderungen
(2) Alternative und ergénzende Verfahren
(3) Nachweis der Ofenleistung

EN 1364 Nichttragende Bauteile dzt. 5 Teile
EN 1365 Tragende Bauteile dzt. 6 Teile
EN 1366 Installationen dzt. 10 Teile
EN 1634 Feuerschutzabschliisse dzt. 3 Teile
EN 13381 Brandschutztechnische Ertiichtigung dzt. 7 Teile

© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Feuerschutzabschlusse

» Feuer- und Rauchschutztiiren

» Brandschutzklappen
» Verglasungen
» Brandschotte

» Brandschutzfugen

» Trennsysteme

© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Feuerschutzturen

1 Zarge

2 Tirblatt

3 Bander

4 Beschlag
5 Schliesser
6 Mauerwerk
7 Boden

© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Brandabschnitte

Unbrennbarer Streifen

Bild: Polzl

58

1 Rahmen

2 M2 Tirblatt

3 SchlieBer
4 Dichtung

Bild: Owid

60
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Intumeszierender Dichtstreifen
wird erst ab etwa 200 °C
wirksam!

— Achtung: Kaltrauch geht
durch!

© by Dr. Otto Widetschek, Graz
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Feuerschutzturen - Dichtheit

11.12.2022

Bei Feuerschutzabschliissen wird das
Phénomen der Intumeszenz bei Blahgraphit
und Dammschichtbildnern ausgenutzt.

hit 30fache .
Ll Nerschiumung®  Rauchschutztiiren (E 30-C)
» Kaltrauchdicht (S, — 20 °C) bzw.
» HeiBrauchdicht (S, — 200 °C).
© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Anforderungsnorm Klassifizierung — Turen

ONORM B 3850/3852

» Normpriifungen

» Kennzeichnung,
CE und UA

» Brand/Rauchschutz-
abschluss

» SelbstschlieBung
» Mauerwerksanschluss
» Beschlage

© by Dr. Otto Widetschek, Graz
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abschluss SchlieRzyklen

EW S SelbstschlieR-
ddmmung funktion

Temperatur- Klassifizie-
verfahren rungszeit

© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid

SelbstschlieBer

Ausgenommen konnen sein:
Wohnungs-, Hotel und Schachttiiren etc.

© by Dr. Otto Widetschek, Graz

SelbstschlieRer

owid

SelbstschlieBung (C) SchlieRzyklen

Anzahl der auszufiihrenden
Klasse ..
Priifzyklen
C5 200.000
Cc4 100.000
Cc3 50.000
c2 10.000
Cc1 500
co 0
Keine Briiche, keine Risse, keine Verformungen,
keine Funktionsbeeintrachtigungen!
© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Security & Safety Austausch & Nachrustung

SchlieB- und Zutrittssysteme: ONR 23850:

» Sicherung gegen Missbrauch (SECURITY) Anderungen an bestehenden Feuer- und
Tiiren sind gegen unberechtigte Nutzung zu sichern! Rauchschutztiiren

» Gefahrensicherheit (SAFETY) Schls
Es miissen jederzeit verfiighare Fluchtmaéglichkeiten im > Sc osier
Gefahrenfall geschaffen werden! » B?Scmage
— Tiirwachterprinzip einsetzen! » Dichtungen

© by Dr. Otto Widetschek, Graz ] owid © by Dr. Otto Widetschek, Graz
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Kennzeichnung Turen

P Alte Kennzeichnung
® mit Angabe der
i Priifnorm B 3850
UA-Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
seit 01.01.2004 seit 01.11.2016
Ubergangsfrist fiir CE-Kennzeichnung: 01.11.2019
© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid

Prufstelle IBS Linz (2)

Rauch kommt
durch die

Ritzen

Schwachstelle
Armaturen

© by Dr. Otto WideiSChekiGraz L © by Dr. Otto Widetschek. Graz
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Prufstelle IBS Linz (4)

I

Nach dem Versuch
(vorne)

© by Dr. Otto Widetschek. Graz
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Bauteileigenschaften (EU)
|Bezeichnung __ Klassifizierungsmerkmal

Bezeichnung Klassifizierungsmerkmal
R Tragfahigkeit (Résistance)
E Raumabschluss (Etangéité)

1. Risse, Offnungen (Spaltleere)

2. Entziindung (Wattebausch)

3. Entflammung des Probekorpers an abgekehrter Seite
| Warmedammung (Isolation)

Temperaturkriterium: AT < 140° K (Mittelwert), bzw. < 180° K

w Strahlung (Warmth) ‘ % R 90
M Widerstand gegen mechanische Beanspruchung
(Mechanical) Der betroffene Bau- |120
(o] Selbstst.:hlieﬂt.ende Eigenschaft (Closing) teil kann mlt REI 30 180
S Rauchdichtheit (Smoke) klassifiziert werden 240
Darstellung der Klassifizierung: ‘R ‘ E ‘ | ‘W‘ tt_ ‘M ‘ c ‘ S ‘ T |360
© by Dr. Otto Widetschek, Graz Zeit owid © by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Prufstelle IBS Linz (5)

Nach dem Versuch

(Brandraum, hinten)
“ .0 MOHO Widetsehek. Graz

Bauteileigenschaften (Beispiel)

[Bsp.:Wand | R/E|[1 W[t M|C|s|

st | =
R Tragfihigkeit 100min.}J == REI 30 4-|

E Raumabschluss 75 min.—

60 RE 60

| Warmedammung 35 min.

75

Bauteileigenschaften (Ubersicht)

Beispiele:

Tragende Saule, frei stehend R 30/60/90
Rauchabschluss nicht tragend | E 30/60
Brandabschluss nicht tragend | El 30/60/90
Brandabschluss tragend REI 30/60/90

R 30 nach ONORM B 3855 E-C 30

T 30 nach ONORM B 3850 El,-C 30 *)
T 30 (Glas), ONORM B 3850 EW-C 30 |

*) Index 1 oder 2 gibt die Lage der Temperaturfiihler an

© by Dr. Otto Widetschek, Graz owid
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Ende des Vortrags

11.12.2022
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